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Almacenamiento

Las mallas de fibra de vidrio deben almacenarse en su embalaje original en un ambiente seco.
Recomendamos proteger el embalaje de la luz solar directa.
La temperatura de almacenamiento recomendada está entre –10 y +50 °C.
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Instalación

Instalación en una solera tradicional
1. Extender uniformemente la primera capa base de mortero.
2.  Desenrollar y aplicar la malla directamente sobre el mortero.
     Atención: el solape entre dos tiras de malla debe ser de mínimo 10 cm
     para asegurar la continuidad del refuerzo.
3.  Cortar la malla con un cutter o unas tijeras.
4.  Aplicar una segunda capa de mortero para cubrir la malla.
    (La malla debe quedar posicionada a un tercio desde la base.)

Instalación en una solera líquida
2.  Desenrollar y aplicar la malla directamente sobre el suelo.
     Atención: el solape entre dos tiras de malla debe ser de mínimo 10 cm
     para asegurar la continuidad del refuerzo.
3.  Cortar la malla con un cutter o unas tijeras.
5.  Aplicar el mortero líquido según las indicaciones del fabricante.
     La malla se posicionará automáticamente en la solera.


